ITALSTON=

UNLIMITED SURFACE

Marble Calacatta Green

160x320x1,2 cm
627/8"x125%/4"x1 /2"

Disponibile in: Lappato non rettificato e Naturale non rettificato
Available in: Polished not rectified and Matte not rectified

Marble Calacatta Green

1,2cm Naturale/Matte CHO2XXA12S
1,2cm Lappato/Polished CHO2XXL12S




ITALSTON=

UNLIMITED SURFACE

Marble Calacatta Green

160x320x1,2 cm
62718"x12534"x1 /2"

Tabella tecnica / Technical specifications / Technische Eigenschaften / Caractéristiques techniques / Caracteristicas técnicas / TexHU4ECKVE XapaKTepuUCTUKN

Caratteristica tecnica
Physical properties

Metodica di prova
Testing method

Riferimento norma
Reference standard
Référence norme

Valore prodotto - Product values
Produkt werte - Valeur produit

Valor producto - Mokasarenu npoayKuum

Technische daten Prifverfahren Standardwert
Caracteristique technique Norme dlessais Referencia norma 12 mm - UGL 12 mm - GL
Caracteristicas técnicas Metodologia de pruebas  Ccbinka Ha Hopmy Naturale - Matte Lappato - Polished
TexHuyeckan xapakTepucTuka MeTozp! ucnbiTaHmit Natur - Naturel Anpoliert - Adouci
Natural - MatoBbli Semipulido - Monynonuposka
Dimensioni minime Dimensioni minime
Minimum size Minimum size
Nicht anwendbar Nicht anwendbar
Dimensions minimes Dimensions minimes
Dimensiones minimas Dimensiones minimas
MuHmansHble paamepbl MuHMansHble pasvepsb
1620x3240 mm 1620x3240 mm
Dimensioni Non rettificato Non rettificato
ilzes Unrectified Unrectified
Dmissﬁg:ge” EN ISO 10545-2 Nicht Scharfkantig Nicht Scharfkantig
. ; Non rectifié Non rectifié
Elmensmnes No rectificado No rectificado
asmeps! He petud He petud
Non applicabile Non applicabile
Not applicable Not applicable
Mindeste Abmessung Mindeste Abmessung
Non applicables Non applicables
No aplicable No aplicable
He npuMeHAeTcA He npuMeHAeTeA
Assorbimento dacqua % - Water absorption % Conforme - Conforming Conforme - Conforming
Q Wasseraufnahme % - Absorption deau % ENISO 10545-3 Ev<05% Erfiillt - Conforme Erfiillt - Conforme
Absorcion del agua % - Bogonornowee % Conforming - CooTBeTCTBYIOWLMI Conforming - CootBeTCTBylOWMIA
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Conforme - Conforming Conforme - Conforming
Biegezugfestigkeit - Résistance a la flexion Min 35 N/mm? Erfiillt - Conforme Erfillt - Conforme

Resistencia a la flexion - Mpo4HoCTb Ha M3rmb

T

Sforzo di rottura - Breakage resistence
Bruchlast Resistance a la rupture - Resistencia
ala rotura - Ycunue Ha uanom

EN SO 10545-4

Conforming - CooTBeTCTBYIOWMI

Conforming - CooTaeTcTByIoWMiA

Sp.> =75 mm: min 1300 N

Sp. <75 mm:min 700 N

Conforme - Conforming
Erfilllt - Conforme
Conforming - CooTaeTcTayiowyit

Conforme - Conforming
Erfiillt - Conforme
Conforming - CooTBeTcTBYIOWMIA

Resistenza allabrasione profonda - Scratch resistance
Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleib
Résistance & labrasion - Resistencia a la abrasion profunda

EN ISO 10545-6

175 mm?® max.

Medio - Average - Mittelwert
Moyenne - Media - Cpearuit

- YeToiumBoCTb K abpaavBHOMY BO3AENCTBIIO <150 Mm®

Resistenza allabrasione - Abrasion resistance ;/‘\Ieed;l):‘(:m:elr?oslieer-\essier;gr?li
Widerstand gegen verschleiss - Résistance a - Richiesta - Required - Requise - Gefordert R ; “Vnr

labrasion - Resistencia a la abrasion - YcToitumnsocTs ENISO10545-7 Requerida - 3anpoc ::S“c‘sgn&:gse\I/oo:‘::igudse?;rgzﬁ?;-
K abpa3vBHOMY BO3LENCTBUIO Ch. VaoBpaxete

Coefficiente di dilatazione termica lineare - *Metodica di prova disponibile - Testing method

Thermal expansion coefficient - Warmeausdenung. available - Prifuerfahren greifbar - Norme dessais

Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente ENISO 10545-8 7Mk? 7Mk?

de dilatacion térmica lineal - NuHeHbIA KO3HULMEHT
TEPMUYECKOTO PaCLUMPEHNA

Metodologia de pruebas disponibles - Vmetowuitca
Cnocob VcnbitaHua

«&»

Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock Resistance
temperaturwechselbestandigkeit - Résistance aux écarts
de température - Resistencia a los cambios bruscos de
temperatura - YCTORYMBOCTb K Nepenajam TemMneparypb

EN SO 10545-9

*Metodica di prova disponibile - Testing method
available - Priifuerfahren greifbar - Norme d'essais
Metodologia de pruebas disponibles - Vimetowuitca
Cnoco6 Vicnbitanua

*Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcToA4mBbINR

*Resistente - Resistant
Widerstandsféhig - Résistants
Resistentes - YcToA mBbINA

Resistenza al gelo - Frost resistance
Frostbestdandigkeit - Résistance au gel
Resistencia a las heladas - MopoaocToiikocTb

ENISO 10545-12

Richiesta - Required - Requise - Gefordert
Requerida - 3anpoc

* Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcToA4MBbIA

*Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes YcToitumgbIi

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to low concentrations of acids and alkali
Résistance & des basses concentrations dacides et

bases Bestdndigkeit gegen schwach konzentrierte

sduren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones
de acidos y alcalos - YCTONYMBOCTb K HU3KIM KOHLIEHTpaLMAM
KICTIOT W LLenoyeit

EN SO 10545-13

Come dichiarato dal produttore - See
manufacturer's declaration - Selon déclaration du
producteur - Entsprechend der herstellerangaben
- Tal como declara el fabricante - CornacHo
Ykasaxuam lponssoautena

* Resistente - Resistant
Widerstandsféhig - Résistants
Resistentes - YcToAumBbIA

*Resistente - Resistant
Widerstandsféhig - Résistants
Resistentes - YCTOA4MBbIA
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Resistenza alle macchie - Stain resistance
Fleckenbestdndigkeit - Résistance aux taches
Resistencia a las manchas - YcTo4MBOCTb HaTypasbHbIX

ENISO 10545-14

Valore dichiarato - Declared value - Valeur declaré
Valor declarado - Angegebener wert - 3aABneHHbli
nokasarenb

* Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcTorumBbIit

*Resistente - Resistant
Widerstandsfdhig - Résistants
Resistentes - YcTOA4MBbIA

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. - It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren. - Merci de consulter nétre Project Department pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilizacion. - PekomerayeTca cBAsaTbeA ¢ MpoekTHbIM OTAENOM ANA YKasaHUil N0 NPaBuibHOMY
NPUMEHEHMIO.



