ITALSTON=

UNLIMITED SURFACE

Marble Sahara Noir

160x320x1,2 cm
627/8"x125%/4"x1 /2"

Disponibile in: Naturale non rettificato
Available in: Matte not rectified

Marble Sahara Noir

1,2cm Naturale/Matte MBO4XXA12S
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Caratteristica tecnica
Physical properties
Technische daten
Caracteristique technique
Caracteristicas técnicas
TexHu4ecKast xapakTepucTika

Metodica di prova
Testing method
Priifverfahren

Norme dlessais
Metodologia de pruebas
MeTogp! ucnbiTarmi

Riferimento norma
Reference standard
Référence norme
Standardwert
Referencia norma
Cebinka Ha HopMy

Valore prodotto - Product values
Produkt werte - Valeur produit

Valor producto - Nokasarem npogykuym

12 mm - UGL
Naturale - Matte
Natur - Naturel
Natural - Matosbiit

12mm - GL

Lappato - Polished
Anpoliert - Adouci
Semipulido - Monynosmposka

Dimensioni
Sizes
Abmessungen
Dimensions
Dimensiones
Pa3avepsl

ENISO 10545-2

Dimensioni minime
Minimum size

Nicht anwendbar
Dimensions minimes
Dimensiones minimas
MuHUMansHsle pasmepbl

1620x3240 mm

Non rettificato
Unrectified

Nicht Scharfkantig
Non rectifié

No rectificado

Dimensioni minime
Minimum size

Nicht anwendbar
Dimensions minimes
Dimensiones minimas
MuHMansHble pameps

1620x3240 mm

Non rettificato
Unrectified

Nicht Scharfkantig
Non rectifié

No rectificado

He per

Non applicabile

Not applicable
Mindeste Abmessung
Non applicables

No aplicable

He NpUMeHseTCs

He per

Non applicabile

Not applicable
Mindeste Abmessung
Non applicables

No aplicable

He NpuMeHseTcs

Assorbimento dacqua % - Water absorption %

Conforme - Conforming

Conforme - Conforming

Q Wasseraufnahme % - Absorption deau % ENISO 10545-3 Ev<05% Erfiillt - Conforme Erfiillt - Conforme
Absorcion del agua % - BogonornoLeHve % Conforming - CooTeTcTBytOLLMIA Conforming - CooTseTcTBytoLLMi
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Conforme - Conforming Conforme - Conforming
Biegezugfestigkeit - Résistance a la flexion Min 35 N/mm? Erfiillt - Conforme Erfiillt - Conforme

Resistencia a la flexion - Mpo4HoCTb Ha u3rid

1

Sforzo di rottura - Breakage resistence
Bruchlast Resistance a la rupture - Resistencia
ala rotura - Yeunve Ha usniom

ENISO 10545-4

Conforming - CooTseTcTBytOLLMIA

Conforming - CooTseTcTBytOLLMI

Sp.>=75mm:min 1300 N

Sp. <75 mm: min 700 N

Conforme - Conforming
Erfilllt - Conforme
Conforming - CooTseTCTBytOLMIA

Conforme - Conforming
Erfillt - Conforme
Conforming - CooTseTCTBYtOLLMIA

Resistenza allabrasione profonda - Scratch resistance
Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleib

Résistance & labrasion - Resistencia a la abrasién profunda

ENISO 10545-6

175 mm?® max.

Medio - Average - Mittelwert
Moyenne - Media - CpegHuii

- YCTOM4MBOCTb K abpasvBHOMY BO3AEICTBUIO <150 Mm®

Resistenza allabrasione - Abrasion resistance }(/i\eed;‘:i:m?e‘r?as‘;essﬁmzs‘;r?;
Widerstand gegen verschleiss - Résistance a E Richiesta - Required - Requise - Gefordert _ : Vo

Iabrasion - Resistencia a la abrasion - YcToitumsocTs ENISO10545-7 Requerida - 3anpoc ::g‘tfgn\?éegse\\fw“l)iglijse?;rﬁzgf:-
K abpaaliBHoMy BO3AEICTBINO O, VaoBpaxere

Coefficiente di Q\\utazwone‘termlcoullneure - * Metodica di prova disponibile - Testing method

Thermal expansion coefficfent - Warmeausdehnung available - Prifuerfahren greifbar - Norme dessais

Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente EN SO 10545-8 7Mk? 7Mk?

de dilatacion térmica lineal - JiuHeiHbIi koahduLmeHT
TEPMUHECKOTO PACLLYPEHNS

Metodologia de pruebas disponibles - Vmetowmiics
Cnocob Venbitaris

«@»

Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock Resistance
temperaturwechselbestdandigkeit - Résistance aux écarts
de température - Resistencia a los cambios bruscos de

temperatura - YCTORMBOCTb K Mepenagam Temreparypbs!

EN SO 10545-9

* Metodica di prova disponibile - Testing method
available - Priifuerfahren greifbar - Norme dessais
Metodologia de pruebas disponibles - Vmetowmiica
Criocob Venbitaria

* Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcToit4sbii

* Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcToitusbiit

Resistenza al gelo - Frost resistance
Frostbestdndigkeit - Résistance au gel
Resistencia a las heladas - MopoaocToiikocTs

EN 1SO 10545-12

Richiesta - Required - Requise - Gefordert
Requerida - 3anpoc

*Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcToitnbi

*Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes YcTouBbIit

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali
Resistance to low concentrations of acids and alkali
Résistance a des basses concentrations dacides et
bases Bestdndigkeit gegen schwach konzentrierte

sduren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones

EN SO 10545-13

de acidos y alcalos - YCTONMMBOCTb K HIASKUM KOHLIEHTPALMAM

KUCIOT 11 LLenoyeit

Come dichiarato dal produttore - See
manufacturer’s declaration - Selon déclaration du
producteur - Entsprechend der herstellerangaben -
Tal como declara el fabricante - CornacHo Ykasarusm
[Mpov3sogyTens

*Resistente - Resistant
Widerstandsféhig - Résistants
Resistentes - YcToit4uBbIin

*Resistente - Resistant
Widerstandsfhig - Résistants
Resistentes - YcToitvsbiit
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Resistenza alle macchie - Stain resistance
Fleckenbestdndigkeit - Résistance aux taches
Resistencia a las manchas - YCToA4M1BOCTL HATypanibHbIX

ENISO 10545-14

Valore dichiarato - Declared value - Valeur declaré
Valor declarado - Angegebener wert - 3asiBnenHbiit
rokasarefs

*Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcTo41BbIit

*Resistente - Resistant
Widerstandsfahig - Résistants
Resistentes - YcToitvebiit

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. - It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren. - Merci de consulter nétre Project Department pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilizacion. - Pekomengyetcs ceszatsest ¢ MpoexTHsIM OTAENOM ANs ykadaHwii no NpasiisHOMY
MPVMEHEHMIO.



